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SPEKANIA, PACZENIA, PRZEBARWIENIA — niepodlegajace reklamacji.

Spekania i przebarwienia w drewnie, s3 normalng witasciwosciag drewna, ktora jest typowa
dla wszystkich gatunkow 1 dlatego nie moze podlega¢ reklamacji. W szczegdlnosci dotyczy to
powstajacych zard6wno na powierzchni, jaki i od czota desek spekan i1 peknigc. Dla drewna
wykorzystywanych w naszej szeroko$ci geograficznej na zewnatrz budynkow, spekania te sa
catkowicie normalne i wynikaja one ze zmiany wilgotno$ci powietrza oraz anizotropowej budowy

drewna.

Peknigcia te (tzw. peknigcia desorpcyjne) powstaja w drewnie w czasie jego wysychania
na powietrzu. W okresie wiosennym, kiedy wystepuja duze wahania zaréwno wilgotnos$ci, jaki
temperatury otoczenia, drewno wysycha w przyspieszonym tempie. ,,.... P¢kniecia z przesychania
(tzw. pekniecia desorpcyjne) wystepuja w drewnie okraglym i w tarcicy wszystkich gatunkéw drzew
w wyniku nierdwnomiernego wysychania. Sa one nastgpstwem naprezen rozciggajacych,
dziatajacych stycznie do powierzchni stojow. Naprezenia te powstaja wskutek kurczenia sie
zewngetrznej, szybciej wysychajacej strefy drewna, ktora podlega rozcigganiu przez bardziej wilgotne
1 mniej kurczace si¢ warstwy wewnetrzne. Do powstawania pgkni¢¢ przyczynia si¢ rowniez fakt, ze
kurczliwo$¢ drewna w kierunku stycznym jest wigksza niz w kierunkach promieniowym. Pe¢kanie
drewna zaczyna si¢ zawsze w miejscach najszybciej wysychajacych, a wigc w strefie przyobwodowe;
oraz w przyczolowych partiach drewna okraglego lub tarcicy. ....” (str. 272 ,Nauka o drewnie”

F. Krzysik).

Naprezenia 1 zwigzane z tym pekni¢cia podczas wysychania drewna wystepuja w drewnie zawsze
1 s3 jedng z glownych cech drewna. Nie mozna reklamowac¢ cechy drewna, ktora jest jednoczes$nie

jego gldwna wlasciwoscia.

Zmianom wilgotno$ci drewna towarzyszg zmiany jego wymiarOw, co moze powodowaé kurczenie
si¢ 1 zwigzane z nim pekanie i paczenie si¢ drewna. Mianem paczenia okresla si¢ znieksztalcenie
postaci poétwyroboéw 1 wyrobow z drewna, bedace nastgpstwem anizotropii skurczu w kierunku
promieniowym i stycznym. Wielko$¢ 1 rodzaj znieksztatcen zaleza od gatunku drewna, od wymiarow
tarcicy lub elementéw oraz od tego, z jakiej czesci przekroju poprzecznego klody zostaty one
wyrobione  (str. 395 ,Nauka o drewnie” F. Krzysik). Ze wzgledu na zastosowanie desek

profilowanych/ryflowanych na zewnatrz, deski sa poddawane dzialaniom czynnikow
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atmosferycznych w wyniku czego moze dochodzi¢ do skrecen, odksztatcen 1 wypaczen desek. Sg to
naturalne procesy drewna i dlatego nie moga podlega¢ reklamacji. Dodatkowym czynnikiem
wplywajacym na pracg drewna to nieodpowiednie odlegltosci pomiedzy legarami czyli
podkonstrukcjg, do ktorej przymocowane sg deski profilowane/ryflowane, cOo réwniez wpltywa

na proces powstania paczen i krzywizn desek.

Przebarwienia moga wynika¢ z dziatania $wiatla, Srodkow chemicznych, tynku, farb, wapnia,
a nawet grzybow, ktore mogly zaatakowaé drewno juz po jego sprzedazy. Kontakt drewna z kurzem i
opitkami powstatymi na skutek obrobki metalu lub kamienia mogg spowodowac powstanie ciemnych
plam, przebarwien na drewnie (reakcja drewna na zwigzki metali). Wszystkie prace
przygotowawcze, remontowe, itp. nalezy wigc wykonywac w bezpiecznej odlegltosci od desek.

Podczas takich prac zaleca si¢ zakry¢ powierzchni¢ desek plandeka. Warto zachowaé ostrozno$é
rowniez podczas nawozenia trawnikow, gdyz niektore nawozy zawieraja tlenki zelaza. Rowniez
meble metalowe, z ktorych czesto korzystamy, moga powodowaé miejscowe przebarwienia
powierzchni desek. Drewno, ktore jest stosowane na zewnatrz, narazone jest na skrajne warunki
klimatyczne w skutek czego dochodzi do zszarzenia desek. Za przebarwienia majgce wyglad
zszarzenia odpowiada lignina w drewnie, ktora jest jej podstawowym sktadnikiem. Na to wszystko

jako dostawca drewna nie mamy wptywu.

Pragniemy takze poinformowac, ze oferowane przez nas deski tarasowe sg klasyfikowane wg norm
opracowanych przez amerykanska organizacje NHLA (Northern Hardwood Lumber Association).
W przypadku najwyzszej klasy jakosci FAS dla tarcicy obrzynanej dopuszcza si¢ w drewnie
wystepowanie réznych, wad takich jak oflisy, seki, mechaniczne uszkodzenia desek itd. Norma ta
okresla jednak minimalng powierzchni¢ desek, ktora musi by¢ czysta i wolna od jakichkolwiek wad.
Dla klasy FAS nie moze ona by¢ mniejsza niz 83 1/3% (10/12) calej powierzchni deski.

Szczegbdtowa norma oraz opis dopuszczalnych wad drewna wg NHLA mozna pobra¢ z ich strony.
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