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DEKS OLJE D1

DEKS OLJE D1

DEKS OLJE D1 jest $rodkiem nasycajagcym do drewna egzotycznego,
na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej zywicy alkidowe;.

Przystosowany do rodzajow drewna o zwartej, ttustej teksturze, ciezkiej
do impregnac;ji.

Doskonale przenika podtoze.

Nie tworzy warstwy. Przenika do wewnatrz drewna nie pozostajgc na
powierzchni.

Zabezpiecza przed plesénia.

Do uzycia zewnetrznego i wewnetrznego. Warstwa nawierzchniowa na
bazie oleju.

Bezposrednio naktadany. tatwy w utrzymaniu.

Gatunki drzew egzotycznych: teak, mahon, movingui, ipe itp.

Na zewnatrz: meble ogrodowe, tarasy, schodnie, mostki na statkach i
nadwodne czesci burty, drzwi wejsciowe itp.

Wewnatrz: parkiety, panele podtogowe, klatki schodowe, drzwi, okna,
oscieznice, obramowania itp.

Do nakfadania zaréwno pionowego jak i poziomego.

Moze by¢ naktadany nad linig wodng jak rowniez ponizej linii wodnej;
zapewnia doskonatg izolacje i stuzy jako doskonale przylepna baza pod
klasyczng konserwacje podwodna.

Srodek nasycajgcy drewno
Bezbarwna ciecz, lakier rodzaju ttustego
Matowy

Zywice alkidowe

W rozpuszczalnikach
Okoto 0.850 kg/1+0.05
31%+2% na objetos¢

1 litrowe, 2,5 litrowe, 20 litrowe, 200 litrowe

5 lat w oryginalnym, hermetycznie zamknietym pojemniku

Chroni¢ przed mrozem i podwyzszonymi temperaturami

Ponad +63T

Uzywac zgodnie z zaleceniami bezpieczenstwa zawartymi w karcie

oraz opisanymi na opakowaniu; stosowa¢ wedtug obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa.



Substrat Drewno ktérego wykorzystanie, wtasciwosci fizyczne, jakos¢, stan i
obrébka sg zgodne z aktualnymi standardami.
Zalecenie: Upewnij sie ze substrat jest zgodny z nasycalnikiem drewna
rozpuszczonym w rozpuszczalniku

Uzycie Przestrzega¢ warunkéw oraz instrukcji przedstawionych przez
producenta.
Nie stosowac¢ w temperaturach otoczenia ponizej +5T lub powy zej
+35C.
Nie dopuszcza¢ do wysychania produktu podczas naktadania kolejnych
warstw.

Narzedzia do Pierwsze nakfadanie: pedzel, watek

naktadania Konserwacja: pedzel, watek, pistolet natryskowy

Rozcienczanie Nie rozcienczad.

Czyszczenie Rozcienczalnik.

narzedzi

Wydajnos$é Teoretycznie na warstwe: 8-12 m?/litr.

W praktyce wydajno$¢ bedzie zaleze¢ od rodzaju, stanu
powierzchni oraz wtasciwosci absorpcyjnych podtoza, jak rowniez
od metody naktadania.

Schnie w Okoto 24 godziny.

temperaturze 20C Czas schniecia zalezy od temperatury otoczenia, wzglednej wilgotnosci
powietrza i zacienienia.
Powierzchnia jest gotowa do uzycia po 3 dniach.

Sposob aplikaciji:

a) Kondycjonowanie drewna

Nowe drewno:
* QOdttusci¢ oparcie denaturatem (spirytusem skazonym).
*  Whytrze¢ chtonng Scierkg
» Zeszlifowa¢ powierzchnie papierem $ciernym tak aby otworzy¢ pory drewna (ziarno 80/100
max).
* Iroko, ipe, padauk, azobe: sprawdz zalecenia przed przystgpieniem do naktadania.

Drewno antyczne, zaciemnione lub plamiste:
*  Woyczysci¢ podtoze za pomocg NET-TROL*.
* W razie koniecznosci zeszlifowac¢ drewno papierem $ciernym.

Drewno wczes$niej bejcowane lub lakierowane:

* Usung¢ warstwy bejcy lub lakieru za pomocg systemu DILUNETT*+NET-TROL* i w razie
koniecznos¢ zeszlifowa¢ papierem sciernym.

b) Zalecenia przed zastosowaniem
» Garbniki i oleje naturalne gatunkdéw drzew takich jak iroko hamujg przenikanie i schniecie
warstw nawierzchniowych. Zaleca sie zatem pozostawienie takiego drewna na swiezym
powietrzu w czasie roku, przed odnowieniem przy uzyciu NET_TROL i konserwacji za
pomocg D.1.
* Drewno musi by¢ czyste i suche ( 4 dni w suchym miejscu przy maksymalnej wilgotnosci
drewna 18%) przed natozeniem D.1. W zaleznosci od podioza, stosuj sie do instrukcji




przedstawionych powyzej.
* Nie rozciehczac.
* Dobrze wymieszac¢ przed uzyciem.
* Nie naktada¢ na sklejki.
* Dla drewna miekkiego zobacz systemy SEASONITE*, TEXTROL*, AQUATROL*.

c) Naktadanie

* Natozy¢ jedng warstwe D.1. az do nasycenia.

* Odczeka¢ 15-30 minut az produkt przeniknie w powierzchnie.

+ Powtdérzy¢ czynnos¢ do momentu az podtoze bedzie nasycone (drewno zaimpregnowane
do granic zdolnosci).

* Nie dopusci¢ do wysychania powierzchni pomiedzy naktadaniem warstw (nakfadaé
‘mokrym na mokre”).

* Gdy drewno jest w petni nasycone, zawsze zetrze¢ nadmiar produktu aby nie powstat
potysk po wyschnieciu.

Uwaga: oleisty wyglad D.1. podczas naktadania znika stopniowo w kolejnych tygodniach, w
zaleznosci od wystawienia na dziatanie $wiatta stonecznego. Kiedy drewno nabiera lekko szary
odcien nalezy przystapi¢ do konserwaciji.

d) Konserwacja

Zobacz paragraf “Naktadanie”. W miejscach ktére wymagajg konserwacji nalezy natozy¢ jedng lub
dwie warstwy zgodnie z poprzednimi zalecaniami.

Nie naktada¢ produktu w miejscach gdzie kolor nie jest jasniejszy.

*ten sam producent

Niniejsza karta zastepuje wszystkie poprzednie karty dotyczace tego produktu. Jej celem jest przedstawienie informacji na temat wtasciwosci
produktu. Informacje zawarte w karcie opierajg si¢ na naszej wiedzy i sg wynikiem testéw przeprowadzonych w trosce o obiektywnosc¢.
Przedstawione porady, w szczegoélnosci dotyczace prac konserwacyjnych, majg jedynie charakter pomocniczy i nie moga zastgpi¢ wymagan
technicznych, wtasciwych naturze i stanowi faktycznemu powierzchni przeznaczonej do malowania. Jako, ze techniki s stale rozwijane,
obowigzkiem naszych klientéw jest, przed rozpoczeciem jakiejkolwiek aplikacji produktu, upewni¢ sie u pracownikéw naszego serwisu, czy
niniejsza karta nie zostata zastapiona przez bardziej aktualng edycje.
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